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of vergemakkelijkt 

De onderhoudsboekjes 

De onderhoudsboekjes zijn een noodza
kelijke aanvuUing op de publjcaties 
"Kunst in <le str·aat". Ze vestigen onze 
aandacht op de waarde van de straal als 
geheel en vormen tegeljjk een bijdrage 
tot het behoud van het zogenaamde 
'kleine erfgoed'. Grote beroemde 
gebouwen en kunstwerken hebben 
dikwijls als voorbeeld gediend voor de 
kunstenaa1·s, architecten en vakmensen 
van het dagelijks leven. Door deze 
werken op een meer bescheiden niveau 
te reproduceren en Le interpreteren 
hebben ze niet zelden nieuwe composi
ties gecreëerd. Dat geldt bij uitstek voor 
de gevels van de huizen, die telkens 
opnieuw herscheppingen zijn vol stilis
tische echo's en verwijzingen naar 
bestaande of ideale modeUen. Daardoor 
is de straat in feite één groot decor. Deze 
onderhoudsboekjes, die handelen over 
de 'matei·ie' waa1·uit het gebouw 
bestaat, wiUcn in het kort de aard, 
1·ijkdom en waardevolheid analyseren 
van de materialen dje in de traditionele 
woningbouw wenlcn gebruikt. Dat 
gebeurt met name door· de elementen te 
bestudcrnn waaruit de gevels zijn 
samengesteld. Eenvoudig en praktisch 
opgevat en in een heldere taal 
geschreven (enkele technische termen 
wot·dcn in een verklarende woordenlijst 
uügelegd) richten deze onderhouds
boekjes zich Lol een breed publiek : 
bezoekers die geïnteresseerd zijn in het 
bouwkundig erfgoed, buurtbewoners die 
oog hebben voor hun omgeving, eige
naars die zorg drngen voor hun 
eigendom en vakmensen uü de bouwnij
verheid. Al deze groepen zijn medespe
lers in het sla<lslcven, dragen verant
woordelijkheid voor de kwaliteit van de 
leefomgeving en voor een erfgoed dat 
zijn zin ontleent aan de gemeenschap. 
Om die reden is het belangrijk dal we de 

materialen en hun uitvoeringstechnieken 
bcgl'ijpen, dat wc weten waar hun 
zwakke punten liggen en de gebouwen 
herkennen die de moeite waard zijn om 
te l,ewarcn. In dat opzicht vormt hel 
onderhoud de eerste fase in hel behoud 
van originele en betekenisvolle, ja zelfs 
onvervangbare kunstuitingen die zo'n 
charme geven aan de Brusselse gevels, 
straten en buurten. Met een aantal 
ecnvouruge handelingen en zorgzame 
aandacht zitten we op de goede weg om 
samen de vele facetten van het Brusselse 
patrimonium te bewaren. De gevels 
vertellen ons van de geschiedenis en het 
verleden, maar zijn ook aanknopings
punten voor de toekomst. 
Deze kleine reeks onderhoudsboekjes 
belicht het thema van de gevel vanuit 
versehiUendc invalshoeken. Een inlei
dend boekje maakt du.idel.ijk dat de 
gevel geen loutere formele compositie is : 
de samenstellende elementen vervullen 
elk een specifieke functie. In overeen, 
stemming daarmee worden de materialen 
voor de uitvoering gekozen. Hun goede 
bewaring hangt af van een gercgcl<l 
onderhoud. Dit is bijgevolg een belang
rijk element voor de cotTCCtc instand
houding van de vormen en de functies 
die ze vertalen, ondersteunen of 
verfraaien. In de stadsgevels zitten Lal 
van materialen verwerkt : baksteen en 
natuur·stcen, maar ook hout, metaal, 
glas en pleister, decors en sgraffiti. Deze 
materialen en hun venvcrkingswijze, die 
sµecifiek en onafbankelijk van elkaar· 
zijn, maar even goed el.kaar vaak 
aanvullen, worden samengevoegd tol een 
grote gevelcompositie. Aan elk materiaal 
is een apart onderhoudsboekje gewijd. 
1 n zijn geheel biedt deze reeks boekjes 
een interactieve lezing van de elementen 
die onze architecturale leefomgeving 
vormen. Tegelijk worden de goede 
rcllexen aangekweekt om ervoor Le 
zorgen dat dü patrin10nium voor de 
komende generaties behouden blijft. 

1 Het boekje "Hout" 

Hout is een van de oudste materialen 
die in de bouwnijverheid wo.-clcn 
gebruikt, zowel voor de structuurele
menten (muurvlakken, gebinten, draag
balken, vloeren, tussenwanden) als voor 
afwerking, decoratie en meubilering 
(kroonlijsten, loggia's, dakkapcUen, 
luiken, deuren en ramen, lambl"ise
ringen, wandkasten, schouwen, ... tol 
en met lijn timmerwerk, schi·ijnwcrk en 
inlegwerk). Als dusdanig is het sinds 
eeuwen nadrukkelijk aanwezig in het 
straatbeeld. Geen wonde1· ook, als we 
zijn vele kwaljtciten overlopen : het is 
volop beschikbaar, steeds henueuw
baar, uitstekend bewerkbaar, duur
zaam en biedt vcelzijdjge toepassings
mogeljjkheden. Toch moet hout, om de 
levensduur ervan te verlengen, op 
passende wijze worden beschermd. De 
voornaamste maatregelen voo1· een 
goede instandhourung zijn een geregelde 
controle van de staat van het houtwerk 
en venlÎcuwing van de bescherming. Op 
technisch gebied stelt het onderhoud 
nauwelijks problemen, zolang men de 
correcte werkwijze in acht neemt voor 
de voorbereiding van het hout en het 
aan.ln·engen van de gescrukte producten 
(vernis en verf). De ervaring leert dat 
houtwerk, dat volgens de rngcls van de 
kunst is onderhouden, vele generaties 
meegaat, dikwijls zelfs meerdere 
eeuwen. 

Omslag van de 

publicalie "Hout en 

metaal in de 

Brusselse gevels" 

Verzameling Kunst in 

de Straat 



hangt af van de plaats waar 

het uit stamhout genomen is 

Doordat het van natuurlijke oorsprong is, dankt 
timmer- en schrijnwerkhout_zijn vorm, vezel
structuur en intrinsieke kwaliteiten aan de 
boom waarvan het afkomstig is. Dil levende 
materiaal wordt traditioneel geselecteerd 
onder de mooiste bomen, gezonde exemplaren 
die tot volledige wasdom zijn gekomen en bij 
voorkeur worden omgehakt op het einde van 
de herfst of in de winter om een product van 
optimale kwaliteit te verkrijgen. Behalve een 
hernieuwbaar natuurproduct beschikt het hout 
nog over andere troeven : het is gemakkelijk 
te bewerken, eenvoudig te hanteren, buigzaam 
en toch sterk. Al deze eigenschappen maken 
dat hout van oudsher in de bouw wordt toege
past. Toch is hciut, net als de levende boom, 
onderworpen aan de natuurlijke cyclus van 
groei en aftakeling, en is het gevoelig voor de 
invloeden van het omringende milieu. 
Schrijnwerk en meer in het algemeen alle 

Verschillende manieren van verzagen 

gevelhoutwerk is sterk blootgesteld aan de 
weersomstandigheden, meer bepaald de 

wisselende temperatuur en vochtigheid. De 

keuze van het geschikte hout is dan ook afhan

kelijk van het voorziene gebruik in het gebouw 

en de eigenschappen die voor dat gebruik 

vereist zijn. 

1 Kwaliteiten van timmerhout 

1 Natuurlijke duurzaamheid 
Volgens de boomsoort, hun vezelstructuur en 
groeivoorwaarden, zijn sommige houtsoorten 
harder dan andere en van nature beter bestand 
tegen insecten, zwammen en bacteriën. Daarom 
wordt buitenschrijnwerk meestal vervaardigd 
van hout met een regelmatige groei, een fijne 
structuur en weinig generfd. 

1 Weerstand tegen vervorming 
en vochtigheid 

Hout is een vochtaantrekkend materiaal, zodat 
· het in een vochtige omgeving zal uitzetten. 

Wanneer hout droogt, krimpt het. Het is dus 
onderhevig aan veranderingen in volume en 
afmetingen. Dit verschijnsel staat bekend als de 
werking van het hout. Deze veranderingen zijn 
niet overal gelijkmatig. In de as van de stam zijn 
ze praktisch verwaarloosbaar. De transversale 
schommelingen daarentegen (loodrecht op de 
stam) en meer nog de tangentiële (rakend aan 
de omtrek van de stam) spelen een grote rol bij 
de vervorming van stukken hout. Onder de her
haalde invloed van uitzetting en inkrimping 
kunnen bepaalde delen van de boom kromtrek
ken* of splijten, wat een verlies aan weerstand, 
kwaliteit en gebruiksmogelijkheden met zich 
meebrengt. Timmerhout waaraan slechts lage 
eisen inzake mechanische weerstand worden· 

gesteld, mag dun zijn maar moet een grote 
weerstand hebben tegen vervormingen. 
Bovendien moet de vochtigheidsgraad (na 
droging) de voorwaarden waarin het hout bij de 
bouw zal worden gebruikt zo dicht mogelijk 
benaderen. Wanneer een boom pas omgehakt 
is, heeft het rondhout* een vochtigheidsgraad 
van 80%. Nadien zal het hout geleidelijk water 
verliezen. Om dit natuurlijke proces te versnel
len wordt het gezaagde hout in drooghangars 
gestapeld. In de loop van deze behandeling, die 
van wisselende duur is, daalt de vochtigheids
graad tot ongeveer 18%. Bij deze waarde is het 
hout geschikt om te worden verwerkt voor 
buitengebruik. 

1 Vormelijke of esthetische kwaliteit 
Elke boomsoort heeft een verschillende structuur 
die het hout zijn kenmerkende textuur, draad en 
aders geeft. Op grond van deze eigenschappen 
kan men niet alleen de intrinsieke kwaliteiten van 
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het materiaal beoordelen, maar ook zijn vorme
lijke en esthetische kwaliteiten. 
Maar ook tijdens hun leven kunnen bomen onder 
invloed van het omringende milieu allerlei min of 
meer uitgesproken defecten vertonen. Sommige 
daarvan, zoals kloven en knopen, leveren heel wat 
nadelen op en kunnen bepaalde stukken hout 
zelfs ongeschikt maken voor verwerking. Andere 
onvolkomenheden worden juist op prijs gesteld 
om hun esthetische effecten, zoals knoesten die 
zeer gezocht zijn voor schrijnwerk en meubels. Bij 
de meeste boomsoorten ten slotte is het spint
hout zeer zacht en gevoelig voor externe 
invloeden. Het gebruik ervan in de bouwnijverheid 
wordt dan ook principieel vermeden. Overigens 
spelen ook de manier van vellen, omhakken en 
zagen een zeer belangrijke rol in de kwalitatieve 
voorbereiding van het hout. Naast de nauwkeu
rige selectie van de staande bomen, kan men 
door de wijze van verzagen gedeeltelijk de graad 

van vervorming van de stukken hout en hun 
visueel uitzicht controleren. Om die reden wordt 
het hout voor schrijnwerk, in het bijzonder voor 
die elementen die zichtbaar zullen blijven onder 
een transparante beschermlaag, gekozen onder 
de mooiste exemplaren : hout zonder knopen, 
met regelmatige groei en eenvormige kleur. 

1 Mechanische weerstand 
Afhankelijk van de te verwachten belasting die 
het hout in de constructie te verduren zal 
krijgen, moet het een optimale mechanische 
weerstand bezitten. De afmetingen van de 
raamopening en het gewicht van de ruit zijn 
bijvoorbeeld bepalend voor de keuze van het 
hout, dat voldoende sterk en weinig vervorm
baar moet zijn. In onze gewesten behoorden eik 
en pitchpine in de periode tussen 1850 en 1950 
tot de meest gebruikte houtsoorten voor. 
schrijnwerk, naast kastanje en Frans grenen. 
Deze inlandse soorten worden nog altijd 

gebruikt, maar hebben tegenwoordig het gezel-
schap gekregen van een groot aantal tropische 
houtsoorten die zich vanwege hun geringe 
gevoeligheid voor vochtigheid uitstekend lenen 
voor schrijnwerktoepassingen. Vroeger bleef 
hun gebruik voornamelijk beperkt tot inlegwerk. 

1 Bewerking en uitvoering 

De dikte van het hout en de verwerking van de 
stukken hebben rechtstreekse gevolgen voor het 
gebruik ervan. Grote steunelementen, zoals 
balken en palen, worden verkregen uit hout van 
grote afmetingen. Kleinere daksparren of kepers 
dienen voor de vervaardiging van secundaire 
draagstructuren, terwijl planken gebruikt worden 
voor panelen, lambrisering en andere bekle-
dingen. De tekening, profilering en assemblage 
van schrijnwerk gebeurt meestal in het atelier. 
Sommige elementen echter worden vanwege hun 
afmetingen onmiddellijk ter plaatse gemonteerd. 
Dat is met name het geval voor de elementen van 
de hoofdstructuur. 

1 Rol van de uitvoering 
De kwaliteit van het eindresultaat hangt af van de 
zorg die besteed is aan de uitvoering. De stukken 
hout moeten perfect bestudeerd en geprofileerd 
zijn alvorens ze in elkaar kunnen worden gezet. 
De precisie van de voegen en de juiste keuze van 
het soort assemblage maken het mogelijk een 
stabiel product af te leveren en met name opstij-
gingen en verplaatsingen van vocht te vermijden. 
De uitvoering is gedeeltelijk ook een kwestie van 
gezond verstand. Verticale stukken, zoals raamstij-
len, rusten op horizontale stukken (onderlijsten) 
om te vermijden dat het eindhout* in contact 
komt met vochtige oppervlakken. Op die manier 
kan men ook beter het verschijnsel van opstijgend 
water in de kanalen* onder controle houden. 

1 Profilering 
De stukken krijgen een bepaalde vormgeving 
om ze onderling op elkaar af te stemmen, maar 
ook om lucht- en waterinfiltraties te voor-
komen, om een ruit te kunnen inzetten en om 
ze een technisch en esthetisch aangepaste 
vorm te geven (rondingen, lijstwerk, ... ). 

1 Assemblages 

De assemblage van de 

r� stukken is het deli-
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Factoren van achteruitgang 

De goede bewaring van schrijnwerk en 
constructies in hout hangt in de eerste plaats 
af van de kwaliteit van het materiaal, het 
gebruik van geschikte houtsoorten en de 
manier van u itvoering . Deze voorzorgen 
beletten echter de blootstel l ing niet aan voch
tigheid en atmosferische invloeden die de 
natuurlijke veroudering van het hout 
meebrengen, maar die ook ernstige schade 
kunnen aanrichten en de aantasting door 
zwammen, insecten, enz. in  de hand werken. 

1 Natuurl i jke achteru itgang 
Schrijnwerk en houtconstructies aan de gevel 
staan bloot aan regen, zon, temperatuurwisse
l ingen, wind en luchtvervui l ing. Onder invloed 
van al deze factoren takelt het hout eerst af 
aan de oppervlakte, maar nadien kan het 
verval zich uitbreiden tot het hele element. Het 
hout wordt grijsachtig, krijgt kloven, wordt 
zwart en gaat rotten .  
D i t  proces van verval verloopt geleideli jk en 
verschilt aanzienl ijk in duur  volgens de hout
soort. Niet behandeld eikenhout kan het tot 50 
jaar uithouden, harshout daarentegen is 
gevoeliger en biedt veel minder lang weer
stand, ongeveer 20 jaar. 
Om de achteruitgang tegen te gaan, wordt 
hout traditioneel bekleed met een bescher
mende laag verf of vernis. Bij gebrek aan 
bescherming of als die verdwenen is, kunnen 

Een paar symptomen die wijzen op 

de klimatologische factoren diepe barsten 
doen ontstaan. 
Dit zijn geliefkoosde zones voor dierlijke of 
plantaardige organismen. 

1 Aantastende organismen 
Zwammen, insecten en bacteriën kunnen ern
stige schade aan het hout veroorzaken. Deze 
levende organismen voeden zich met de 
bestanddelen van het hout (cel lu lose, 
houtstof, zetmeel, suikers), dat hierdoor aan 
massa verliest, poreus wordt en aan mecha
nische weerstand inboet. 
Deze organismen ontwikkelen zich doorgaans 
in speciale omstandigheden : 
vatbaarheid van het hout, aanwezigheid van 
zuurstof, gunstige temperatuur en vochtig
heidsgraad. 
Zwammen en bacteriën vinden een geschikte 
voedingsbodem in een omgeving met een 
relatief hoge luchtvochtigheid en een tempera
tuur die varieert van 1 tot 44°C. 
I nsecten gedijen goed in een droog klimaat 
met temperaturen van 1 O tot 30°C en op voor
waarde dat het hout niet te veel natuurlijke 
toxische stoffen bevat (eiktannine). 
I nsecten zijn dus minder schadelijk voor hout
constructies aan de gevel, maar binnen in 
huizen en gebouwen kunnen ze wel voor heel 
wat problemen zorgen. 
De omstandigheden waarin deze levende orga
nismen zich goed voelen, variëren echter 
zodanig dat schade kan optreden op de meest 
onverwachte plaatsen. 

natuurlijke verwering 
- het hout wordt zwart 

- draden en/of bruin poeder 

- het hout splijt 
- het hout wordt poederachtig 
aantasting door zwammen 
- verandering van kleur en vlekken 
- dof geluid van het hout 
- broze zones die zich laten doorboren 

door een puntig voorwerp . 
. (schroevendraaier) 
- vervorming van het hout 
- vervorming van de elementen 
- schimmelgeur 
- loslaten van de verf 

- barsten die het hout in kleine 
rechthoekjes verdelen 

- poederachtige of vezelachtige 
structuur van het hout 

aantasting door insecten 
- dof geluid van het hout 

· - broz� zones die zich laten doorboren 
door een puntig voorwerp 
(schroevendraaier) 

- plaatselijke vervorming van het hout 
- toegangsopeningen en galerijen 
- wormstekigheid 
- inwendige geluiden 

Herschllderen na afbijten of afbranden van de verf 

voorbeelden van aantasting 

1 Bescherming 

De voornaamste bescherming van hout bestaat 
in een waterisolerende film - vernis of nog vaker 
"verf" - samengesteld uit een bindmiddel dat 
voor hechting en cohesie zorgt, kleurpigmenten, 
een oplosmiddel en eventueel een vu lstof* om 
sommige specifieke eigenschappen te ver
sterken (dekvermogen, zwamwering, enz.). Op 
hout aangebracht, wordt dit vloeibare mengsel 
tot een harde, gladde film die zich vasthecht aan 
het materiaal. Er bestaan twee grote types "ve.rf" 
op grond van hun basisingrediënt : de traditio
nele verf en vernis op basis van olie, en de 
recentere types op basis van water. 

1 Verf en vernis op basis van ol ie 
De verf en vernis van vroeger, op basis van 
lijnolie, worden nog maar weinig gebruikt voor 
schrijnwerk omdat ze redelijk lang moeten 
drogen, neiging hebben tot vergelen en minder 

Barsten van het hout Uiteenvallen van de vezels 
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bestand zijn tegen de slijtage van de tijd. 
Momenteel worden vooral alkydharsen 
gebru ikt, verkregen door chemische synthese, 
hoewel ook deze producten nog een hoeveel
heid lijnolie bevatten. Ze hebben het voordeel 
beter bestand te zijn tegen de weersomstandig
heden, drogen snel tot zeer snel afhankelijk 
van hun samenstel l ing, vergelen minder, zijn 
soepel in het gebruik en geven een mooie 
glans. Het gamma in de bandel verkrijgbare 
producten is zeer gevarieerd en maakt allerlei 
soorten afwerking met verf, lak of vernis 
mogelijk : glanzend, halfglanzend, gesatineerd 
of mat, maar ook een fi lmogene of half-filmo
gene behandeling. Deze laatste is zeer 
eenvoudig van uitvoering maar moet wel vaker 
worden herhaald. 

1 Waterverf 
Deze verfsoorten, vaak "latex" genoemd, bestaan 
uit acrylharsen. In sommige omstandigheden en 
naargelang de houtsoort is een voorafgaande isole
rende of beschermende laag aangeraden. Daaren
boven zijn deze verfsoorten ongeschikt als men een 
glanzende deklaag wil. De mogelijkheden zijn be
perkt tot een matte, gesatineerde of halfglanzende 
afwerking. 

1 Onderhoud van de bescherming 

Door veroudering en atmosferische invloeden 
wordt de beschermlaag poreus en komen er 
spleten en barsten in. Ze moet dus geregeld war-

den hernieuwd. De aftakeling van de bescherming 
verloopt niet overal even snel. Sommige stukken of 
onderdelen van een houten constructie zijn meer 
blootgesteld dan andere. Daar zal de achteruitgang 
zich dus het sterkst laten gevoelen. De producten 
waarmee men de beschermlaag vernieuwt, moeten 
verenigbaar zijn met de houtsoort en de bestaande 
bekleding. Indien mogelijk zal men hetzelfde of een 
gelijkaardig product gebruiken als het oude. Zo niet 
moet het hout volledig worden blank gemaakt en 
opgeschuurd alvorens het product aan te brengen, 
als op een nieuwe ondergrond. Om de kwaliteit en 
de duurzaamheid van de nieuwe bescherming te 
garanderen, moet het te behandelen hout schoon, 
droog en vrij zijn van alle oude verf- of vernis
sporen. De beschadigingen aan het hout veroor
zaakt door ruwe behandeling of door natuurlijke slij
tage, worden hersteld door het schoonmaken en 
wegnemen van de beschadigde delen, die ver
volgens worden opgevuld, geplamuurd en bestre
ken met een grondlaag. Als het om kleine geïso
leerde herstellingen gaat, moet op deze plaatsen 
nadien nog een tussenlaag worden aangebracht 
zodanig dat de deklaag een homogeen uitzicht 
krijgt. 

1 Behandelingen 

1 Preventieve behandel ingen 
Om aan de normen te beantwoorden, moet 
nieuw timmerhout vooraf worden behandeld 
met zwamwerende producten en insecticiden. 

Zwart worden Terugwijken van stukken hout Aftakeling van het vernis wegens 

slechte verwijdering van het afbijtmiddel 

1 Corrigerende behandel ingen 
Het is altijd mogelijk om in te grijpen b i j  hout 
dat door zwammen en insecten _is aangetast, 
nadat men de aanwezigheid van deze orga
nismen heeft vastgesteld. 
De behandel ing vergt een zorgvuldige voorbe
re iding : reinigen van de aangetaste delen en 
de omgeving eromheen, laten drogen van de 
stukken hout (bu iten bereik van water brengen, 
uitschakelen van vochtigheidsbronnen), 
losmaken van ingebouwde elementen en verwij
deren van onherstelbaar beschadigde plekken. 
Daarna kan men het geschikte product 
aanbrengen door injectie of impregnering. 
Men moet wel enkele voorzorgen nemen : 
producten gebruiken waarvan het etiket de 
toegelaten verkoop vermeldt, de gebruiksaan
wijzingen naleven, beschermende kleding 
dragen en de handen wassen na de behande
ling. Gezien het del icate karakter van de uitvoe
ring, raden wij echter aan dit werk aan een 
specialist over te laten, zowel voor de juiste 
diagnose van het probleem als voor de aange
paste behandel ing. 

1 Herstellingen 

Donkere verkleuring en zelfs rotting van het 
hout kan worden verholpen, voor zover de 
kwaal nog niet te ver gevorderd is. De aange
taste delen worden gereinigd en afgeschuurd 
of afgeschraapt tot op het gezonde hout. Dit 
wordt vervolgens behandefd en krijgt een 
nieuwe beschermingslaag. 
I ndien de aantasting al iets dieper is voortge
schreden, kan men het stuk hout in zijn oor
spronkelijke vorm herstellen met behulp van 
stopverf of harsen, na eerst zorgvuldig al het 
slechte hout te hebben verwijderd. 
1 n geval van een vergevorderde verrotting moet 
het hele stuk of het rotte deel worden verwij
derd en vervangen door een element van 
dezelfde houtsoort en kwaliteit, bewerkt i n  
dezelfde vorm en geassembleerd met schuine 
of zigzagvormige inzet. 



Plan van een deur 

Aantastinp van 

de onder ant van 

vaste omkaderingselementen en het metsel
werk te verbeteren. Soepele voegen (rubber, 
borstels) bieden een zeer bevred igende oplos
sing voor deurvleugels of bewegende delen. 
Overigens is het door de d ikkere doorsnede 
van het deu rkader ook mogelijk het sluitings
mechanisme te verstevigen zonder het esthe
tische uitzièht van de deur te schaden. 

Vensterramen 

Het vensterraam is een houten frame waarin een 
doorschijnende of doorzichtige ruit of glas-in
loodraam wordt bevestigd om licht in het 
gebouw naar binnen te laten. Het raam dient 
echter ook voor verluchting. Daarom bestaat het 
uit vaste elementen - de kozijnen - en bewegende 
elementen die men kan openen. Afhankelijk van 
de stijl van de gevel en/of het ontwerp van de 
raamopeningen kunnen de ramen verdeeld zijn 
door een houten rasterstructuur met gevarieerde 
geledingen of door dunne dwarslatten ,  de zoge
naamde glasroedes. Volgens de gewenste afwer
kingsgraad of de beschikbare financiële middelen 
worden de raamelementen vervaardigd uit eik 
van onderscheiden kwaliteit of uit dennenhout 
(Frans grenen, gewone spar, pitchpine). In  beide 
gevallen kan het hout zichtbaar blijven of worden 
geverfd. Desgevallend kunnen de delen waaraan 
de hoogste eisen worden gesteld, zoals de 
onderkozijnen, worden uitgevoerd in eik en de 
rest van het raam in den. De houten delen 
worden zo geprofileerd dat ze perfect op elkaar 
aansluiten, zodanig dat lucht noch water kunnen 
binnendringen. Er worden ook uitsparingen voor
zien voor de ruiten die worden vastgezet met 
houten vastgenagelde blokjes of met stopverf. 
De opengaande raamvleugels draaien met schar
nieren op het kozijn. Ze worden gewoonlijk 
gesloten met behulp van een spanjolet. 

1 Zwakke punten van 
vensterramen 

De horizontale delen, vooral a ls ze met vochtig
heid in  contact komen, staan het meest bloot 
aan snelle aftakel ing. Met name het onderkozijn 
heeft het hard te verduren. Door geregeld 
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onderhoud van de beschermende bekleding 
(verf of vernis) kan men de levensduur van dit 
kwetsbare element verlengen. Ook de assem
blagepunten zijn gevoeliger voor de externe 
invloeden, omdat door de werking van het hout 
de beschermlaag op die plaatsen onder span
ning staat en dus sneller broos wordt. 

1 Herste l l ingen van vensterramen 
Bi j  oppervlakkige schade aan het hout of a ls 
slechts een dee l  van het raam is aangetast, 
levert de herstel l ing weinig problemen op. 
In minder ernstige gevallen wordt het aange
taste gedeelte verwijderd en kan men het raam 
in zijn oorspronkelijke vorm herstellen met 
behulp van stofverf of hars. Als het hout dieper 
is aangetast, zal men het element in  kwestie 
moeten vervangen. Bij oude ramen wordt deze 
bewerking vergemakkelijkt door de assemblage 
met pen-en-gatverbindingen. Als de algemene 
staat van het hout te slecht is, zal er niets 
anders opzitten dan een volledig nieuw raam te 
steken. 

1 Voordelen van het behoud van de 
oorspronkeli jke e lementen 

Onder het voorwendsel van energiebesparing of 
gemakkelijker onderhoud wordt oud schrijnwerk 
dikwijls vervangen door standaardramen in pvc. 
Een dergelijke transformatie, waarvoor de afme
tingen van de raamopeningen moeten worden 
aangepast, is niet altijd onmisbaar en garandeert 
niet noodzakelijk een resultaat dat in verhouding 
staat tot de uitgaven. En dan hebben we het nog 
niet over de visuele effecten, met een haast on
vermijdelijk verlies aan architecturale identiteit van 
de gevel. Als men iets wil doen aan het warmte
verlies via de ramen, dan komen verschillende 
oplossingen in aanmerking. Gordijnen en behang
selpapier zijn klassieke maar nog steeds afdoende 
isolatiematerialen. Ze zijn niet duur en relatief 
eenvoudig in de uitvoering. Overigens is het 
bekend dat er meer warmte verloren gaat langs 
het vensterglas dan langs het houtwerk, omdat 
hout voor een goede thermische isolatie zorgt. Er 
zijn tegenwoordig heel wat nieuwe glassoorten in 
de handel met goede isolerende eigenschappen. 
Het is ook mogelijk om dubbel glas te steken in 

een oud raam, mits men vooraf nagaat of het raam 
tegen deze hogere belasting bestand is, vooral als 
het om grote ruitoppervlakken gaat. Dit soort 
plaatselijke verbeteringen heeft het voordeel dat 
zowel het ritme van de raamopeningen behouden 
blijft als de raamverdeling en het gesculpteerde 
profiel (l ijstwerk) van de ramen. Vooral bij ramen 
met glasroedes moet men het bestaande houten 
rasterwerk zoveel mogelijk proberen te behouden 
of te herstellen, omdat juist dit de originaliteit van 
deze ramen uitmaakt. Eventueel kan men nieuwe 
stukken inzetten met hetzelfde profiel als de oude. 

Studie van de plaatsing van 

een dubbele ruit in een raam bij een restauratie 

Barbara Van der Wee 

Het onderhoud van 

deuren en ramen 

omvat : 

Geregeld schoonmaken 
Los van het lappen van de 
ramen gebeurt dit met helder 
water waaraan eventueel een 
scheutje ammoniak is toege
voegd. De toevoeging van 
een wasmiddel is af te raden 
omdat vele zeer bijtend zijn 
en de verf of het vernis 
aanvreten. De deur nadien 
afspoelen en zorgvuldig 
droogwrijven. 

Controle 
Eenmaal per jaar moet men 
de goede staat van de dich
tingsproducten controleren 
de stopverfvoegen van de 
ruiten en de aansluitings
voegen tussen de deurlijsten 
en het metselwerk. 
Zeker tijdens deze controle 
maar l iefst tijdens de gere
gelde schoonmaak m_oeten de 
waterafvoeropeningen worden 
ontstopt. 

Controle van de goede 
werking van de metalen 
elementen 
De bevestiging van de schar
nieren en de speling van de 
sloten moeten geregeld 
worden gecontroleerd en zo 
nodig bijgeregeld. 

De onderhoudswerkzaam
heden omvatten ook de 
houten luiken en hun metalen 
elementen (hengsels, duimen 
en hun vermetseling , gren
dels en andere sluitingsme
chanismen). 



Eigen woning van architect Paul Saintenoy, Gewijdeboomstraat 1 23, Elsene, gebouwd 

omstreeks 895. Het gebouw moet in zijn gehee l ,  zowel bi nnen als buiten, grond ig 

worden vemieuwd. Gezien de besch i kbare middelen kunnen echter a l l een de meest 

dringende erken worden u itgevoerd, waaronder het herstel van de dakl ijst, de dakkapel 

en de oei l  de boeuf. Het gaat n iet zozeer om een restaurat ie , als wel om een "weer in 

orde brengen" door een vol ledige vern ieuwing van het sch i lderwerk en een verzorgde 

herste l l i ng van de meest aangetaste delen. 

Beoordeling van de nodige 
werken 

Van de straat af gezien l i jkt de kroonlijst op 
het eerste gezicht nog in goede staat, maar 
door de afstand en het vuil kan men de echte 
staat van bewaring maar moeil i jk beoordelen. 
Een paar barsten zijn zichtbaar en bepaalde 
panelen of blokken die het motief vormen, zijn 
verdwenen. De dakkapel en de oeils-de-boeuf 
zijn beter bereikbaar en kunnen vanuit het 
gebouw worden bekeken. 
De gevels van de oeils-de-boeuf en de 
dakkapel zijn uitgevoerd in  den en zijn 
vervallen door gebrek aan onderhoud, maar 
ook door de matige kwaliteit van de destijds 
aangewende materialen. Het hout is sterk 
verzwakt, grote delen zijn naakt en op 
sommige plaatsen vallen de houtvezels uit 
elkaar. De stukken hout zijn van aanzienlijke 
dikte en bevatten heel wat knopen. Door hun 
blootgestelde positie z i jn  deze houten gevels 
sterk afgetakeld onder invloed van de weers
omstandigheden en het vermoeden bestaat 
dat het hout ni.et voldoende droog was toen 
het voor het eerst werd gebru ikt. De stukken 
hout zijn kromgetrokken en sluiten niet meer 
goed aan, waardoor water en vuil naar binnen 
kan dringen. 
Het centrale "diamantkop"-motief van de 
oeils-de-boeuf is verdwenen. 

1 Uit te voeren werken 

Vooraleer met enige herstell ing te beginnen 
moet het hout vo lledig worden blank 
geschuurd. Door een voorafgaande analyse 
van oude verfsporen op verschil lende punten 
is het mogelijk om de oorspronkelijke kleur 
van de elementen te bepalen. 
Met behulp van de ste l ling die voor deze 
werken wordt opgetrokken, zal men na het 
afschuren van het hout de verschillende 
elementen van dichterbij kunnen bekijken. 

Na afbijten/ 

afbranden van de 

vert wordt het 

houtwerk snel 

bechermd met een 

grondlaag; alleen 

de aangetaste 

delen worden niet 

behandeld 

1 De kroonlijst 

De kroonlijst vertoont geen grote gebreken, de 
schade betreft in hoofdzaak de mantel en niet 
de functionele onderdelen. 
De werken bestaan erin de verbinding van- de 
kroonlijst met het metselwerk op sommige 
punten te herstellen en de verdwenen of te 
sterk afgetakelde stukken te vervangen 
(kepers, blokken van het decor, planken van de 
lijsten, . . .  ) .  

1 De oeils-de-boeuf en de dakkapel 

De algemene toestand maakt het niet nodig deze 
constructies te demonteren, alleen de gevels 
worden behandeld. Het frontale deel van de oeils
de-boeuf en van de dakkapel bestaat uit een 
geheel van geassembleerde stukken met lijstwerk 
die samen de structuur van de gevel vormen. 
Volgens hun positie of aard zijn deze stukken min 
of meer afgetakeld. Daarom moet elk punt afzon
derlijk worden bekeken, met dien verstande dat 
men zal proberen zoveel mogelijk elementen te 
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De bereikbaarheid en de weersomstandigheden zijn twee belangrijke 

factoren om goed werk te kunnen leveren 

Gebarsten stuk 

hout als gevolg van 

uitdroging 

Terugplaatsing van 

losgekomen hout 

en herstelling van 

een lijst 
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behouden. De grootste beschadigingen aan het 
hout treffen we aan bij de dakkapel : brede 
barsten, vervormde en kromgetrokken stukken, 
gesprongen knopen, ontbinding van het materiaal. 
Er kunnen diverse oplossingen worden over
wogen : uitzagen of verwijderen van de meest 
aangetaste delen, aanbrengen van kleine stukken 
hout in de grootste kloven (spieën), opvullen van 
de kleinere kloven met stopverf of silicone, . . .  Elk 
stuk moet op een specifieke manier worden 
behandeld, waarbij men echter de samenhang van 
de verschillende elementen niet uit het oog mag 
verliezen. De oeils-de-boeuf zijn beter bewaard, de 
dunnere stukken hout hebben minder gewerkt en 
de vervormingen zijn dan ook minder uitge
sproken. Een gelijkaardige behandeling als hier
boven is aangewezen. De meest aangetaste delen 
worden uitgezaagd en vervangen door een nieuw 
element van dezelfde houtsoort en hetzelfde 
profiel. De andere delen worden behouden. Het 
centrale motief dat het medaillon afsluit, is ver
dwenen. Waarschijnlijk is het gelijk aan het motief 
van de dakkapel ,  dat wel nog aanwezig is. Dit 
diamantkopmotief zal worden hersteld. De boven
bekleding die oorspronkelijk ongetwijfeld in zink 
was, is vervangen door een teerbekleding. Hoewel 
de uitvoeringstechniek te wensen overlaat, is deze 
bescherming wel efficiënt gebleken en doet ze nog 
altijd goede dienst. Het beschikbare budget laat 
trouwens niet toe deze bekleding te vervangen, 
aangezien de omvang van de betreffende werken 
moeilijk in te schatten is. Daarnaast is de beda
king van natuurleien vervangen door synthetische 
leien. Het is dan ook onmogelijk de uit te voeren 
werken precies af te bakenen. De bestaande bekle
ding blijft dus behouden en zal bij het schilderen 
van het schrijnwerk worden gecontroleerd en een 
uitzicht krijgen dat beter overeenstemt met het 
oorspronkelijke beeld. Bij de keuze van de inter
venties aan deze elementen wordt rekening 
gehouden met de algemene staat van het gebouw, 
het geheel van de uit te voeren werken en de 
beschikbare middelen. Concreet bete
kent dit dat de dakkapel, de oeils-de
boeuf en de kroonlijst zullen worden hersteld 
om hun behoud te verzekeren, waarbij men zal 
trachten het originele uitzicht maximaal te bena
deren. Na de herstelling van het schrijnwerk zullen 
deze constructies opnieuw worden geverfd. 

Voor een zeker resultaat moet 
het werk met u iterste zorg 
worden uitgevoerd, vooral 
wat het schilderwerk betreft. 
Dit werk neemt heel wat tijd 
in beslag en omvat verschil
lende fases : volledig blank 
maken van het hout, 
aanbrengen van een grond
laag en afwerking met twee 
deklagen. Vooraf moeten 
barsten en spleten worden 
opgevuld en sommige hout
soorten worden indien nodig 
met stopverf behandeld. Deze 
bewerkingen vinden p laats 
alvorens het schrijnwerk te 
herstellen; de aangetaste, te 
vervangen delen worden 
uiteraard niet behandeld. 

Nieuw hout wordt behandeld 
met een poriënvuller en 
vervolgens geverfd volgens 
de regels van de kunst om 
een kwalitatief mooi resultaat 
te bereiken dat tegelijk de 
levensduur van het hout ten 
goede komt. · 

panelen en molleven 



Hek in hout en metaal 

Atheneum van Ukkel 1 

Houzeaulaan 1 1 1  - Ukkel 

Plannen van Henri Jacob, 1 91 6  

Vleugel van 

de toegangspoort 

Hel bovenste deel, de 

kolommen en de onderkant 

van de verticale stukken 

zijn het sterkst aangetast 

Bewaringstoestand 

Het hek dat het schoolterrein omsluit, bestaat 
uit een houten structuur met decoratieve giet
ijzeren motieven. De aldus gevormde panelen 
rusten op houten "kolommen" die met stalen 
schoenen verankerd zijn in een stenen muu rtje. 
Door gebrek aan onderhoud zijn hout en 
metaal sterk verweerd, zodanig dat het hek een 
volledige restauratie in  het atel ier behoeft. 
Het hek wordt paneel per paneel ontmanteld. 
Eens in  het atel ier wordt elk paneel volledig 
gedemonteerd waarbij elk onderdeel wordt 
geïdentificeerd en geïnventariseerd in zijn 
hu idige bewaringstoestand. Een "geassem
bleerd" paneel wordt bewaard als getuige. 

l i nterventie 
Ondanks hun vervallen uitzicht kan meer dan 
60% van de stukken worden gerecupereerd. 
Het eikenhout is van uitstekende kwaliteit en de 
schade is in  vele gevallen beperkt tot de 
oppervlaktelaag, terwijl de kern van het hout 
niet is aangetast. De assemblagepunten zijn 
over het algemeen sterker beschadigd dan de 
lagere delen. De tot "kolom" gevormde balken 

leder stuk van het gietijzeren 

decor wordt zorgvuldig bewaard 

en bij het onderdeel gevoegd 

waartoe het behoort 

De stalen schoenen zijn 

volledig gecorrodeerd en 

moeten worden vervangen 

en de in het staal verzonken gedeeltes zijn 
bijzonder sterk aangetast. Door hun slechte 
toestand enerzijds en onmisbare functie ander
zijds, zullen deze elementen in  identieke vorm 
worden nagemaakt. Na het verwijderen van de 
verf krijgt elk stuk een aangepaste behande
l ing. Voor sommige volstaat een l ichte herstel
ling en versterking met behu lp van stopverf of 
epoxyhars* .  Bij andere moeten bepaalde 
gedeeltes worden verwijderd en vervangen 
door nieuwe van dezelfde aard, met assem-
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O m  d e  stukken hout identiek 

Restauratie van 

de houten kolom 

Na afbijten/afbranden 

van de vert blijk! het 

hout van zeer goede 

kwaliteit, alleen voor de 

omgeving van de assem

blages is een 

harsbehandeling nodig 

De gietijzeren decors 

worden afgeschuurd 

te hermaken moeten speciale messen worden 

vervaardigd voor de reproductie van het lijstwerk 
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Onderhoud na terugplaatsen 

Na de terugplaatsing zal het hek geregeld 
worden onderhouden 
- minstens tweemaal per jaar reinigen met 
zuiver water, waarbij opgehoopte aarde en 
vuil van tussen het stalen beslag wordt 
verwijderd; controle van de staat van de 
lasvoegen en de verankeringen. Er zal 

blage door penverbinding. De meest bescha
digde stukken ten slotte worden volledig 
vernieuwd. Voor de nieuwe houten stukken 
wordt eik van dezelfde kwaliteit gebruikt. Om 
de profielen en lijsten van deze stukken te 
kunnen reconstrueren, moeten speciale 
messen* worden vervaard igd om deze speci
fieke profilering uit te voeren. 
Aangezien geen enkele speciale assemblage
fout is ontdekt, is de assemblage op identieke 
wijze uitgevoerd. De gietijzeren elementen 
verkeren nog in goede staat. Slechts een paar 
motieven vertonen breuken als gevolg van 
ouderdom of schokken, maar er zijn geen 
ontbrekende of te sterk beschadigde onder
delen. Doordat de elementen bijna allemaal 
verschil lende afmetingen hebben, is het vrijwel 
ondoenbaar om de aangetaste onderdelen te 
kopiëren. Dit zou te duur uitvallen. Daarom is 
ervoor gekozen de stukken door lassen te her
stellen, ook al is dit niet de optimale behande
l ing. Alvorens met het herstellen te beg innen, 
wordt elk gietijzeren element afgeschuurd en 
nagekeken. Na een gedetailleerd onderzoek van 
de assemblagemethodes (hout-staal) wordt het 
beslag op identieke wijze hermaakt en behan
deld om de weerstand ervan tegen corrosie te 
vergroten. De aantasting was overigens hoofd
zakelijk te wijten aan gebrek aan geregeld 
onderhoud en schoonmaken. Er wordt speciale 
aandacht besteed aan de contactpunten tussen 
de verschil lende materialen. Het hout krijgt een 
bijkomende bescherming met menie. 
Vooraleer het hek terug te plaatsen, wordt het 
geschilderd met een grond laag en een eerste 
deklaag. De tweede deklaag zal worden aange
bracht als het hek weer op zijn plaats staat. 

speciaal worden gelet op de bevestiging van 
de panelen en de verbindingspunten tussen 
de verschillende materialen. 
- gedeeltelijke herschi ldering zodra de 
beschermde verflaag op bepaalde plaatsen 
begint af te bladderen of los te komen. 
- afschuren van het hout en volledig herschil
deren op geregelde tijdstippen, met inbegrip 
van de onderste delen van het houtwerk (de 
niet-zichtbare delen). 

Het aanbrengen van een 
beschermend product omvat 
altijd twee fases : de voor
bereiding van de ondergrond 
en het schilderen (of 
vernissen). 
Hoe beter de ondergrond 
wordt voorbereid, hoe beter 
de beschermlaag zal 
hechten. Het schilderen 
moet gebeuren bij droog 
weer, bij voorkeur buiten het 
bereik van de zon. Het 
opstrijken gebeurt in dunne 
en regelmatige lagen . 
Tussen elke laag moet 
voldoende droogtijd in acht 
worden genomen. De duur
zaamheid van de bescher
ming hangt ook af van de 
kwaliteit _van het product en 
de correcte toepassing 
ervan. De gebruiksaanwij
zingen moeten stipt worden 
gevolgd. 

Hout in goede staat 
voorbereiding 
afborste len en afstoffen 
wassen en afvegen 
schilderen 
eventuele retouches 
l ichtjes droog opschuren 
aanbrengen van de deklaag 

Hout in slechte staat 
voorbereiding 
afkrabben 
verwijderen van de bescha
digde delen afwassen 
eventueel dè verf volledig 
afbranden of afbijten 
opvullen en plamuren 
schilderen 
grondlaag 
droog opschuren 
tussenlaag 
l ichtjes droog opschuren 
deklaag 



Etalage on�worpen door arch i tect 

Léon Sneyers , 1 904 

Magdalenasteenweg 7 - Brussel 

Nieuw zijpaneel 

identiek met het oude 

Het hout is volledig 

blank geschuurd alvorens 

te worden gevernist 

1 Etalage 

De etalage, een compositie van hout en glas, doet 
denken aan een meubel dat voor de gevel is 
geplaatst. Ondanks de talrijke wijzigingen die de 
vitrine heeft ondergaan, is de oorspronkelijke 
structuur grotendeels bewaard gebleven en is het 
bovenste gedeelte praktisch ongewijzigd. Boven 
het winkelraam bevindt zich nog altijd het gevel
brede glaspaneel, gecompartimenteerd door een 
roedenverdeling en versierd met een rond glas-in
lood-raam. De etalage wordt omkaderd door in 
verstek uitspringende houten pilasters, die door
lopen tot aan het rolluik dat nog altijd functioneert. 
De kleine etalage opzij in het ingangsportaal is 
verdwenen. Het onderste gedeelte van de etalage 
daarentegen, waar het winkelraam tot op de 
begane grond reikt, beantwoordt niet meer aan de 
oorspronkelijke toestand. Behalve de inspringende 
toegangsdeur tot de winkel bevond zich in het 
inwendige van de etalage ook een geheel van 
beweegbare deuren in een kader, die het uitstal
raam afsloten. Al deze elementen zijn verdwenen, 
op enkele sporen na waaruit men de positie en de 
grote afmetingen van deze deuren kan afleiden. De 
etalage wordt opzij aan weerszijden opgesmukt 
door twee identieke panelen versierd met spiegels. 
Op grond van de delen die nog aanwezig zijn, mag 
men aannemen dat een gelijkaardig paneel maar 
aangevuld met doorschijnende ruiten het centrale 
deel van de etalage begrensde. 

1 De restau ratie 

Rekening houdend met al deze aanwijzingen i s  
de restauratie voor e l k  gedeelte op een  verschi l
lende manier aangepakt. De gevel en het rol lu ik 
z i jn gerestaureerd, dat wil zeggen dat het hout
werk volledig hersteld is : rechting van het 
bovenste doorgezakte gedeelte, versterking van 
het ondersteunende gedeelte beneden, vervan
ging van de houten lijsten, plaatsing van een 
beschermende ruit en restauratie van het glas
in-lood-raam. De kleine laterale etalage kon 
wegens gebrek aan referenties niet worden 
gereconstrueerd, hoewel men er zich op grond 
van andere voorbeelden wel een indruk van kan 
vormen. De oorspronkelijke ingang was trou
wens zeer smal en zou zeker niet meer beant
woorden aan de huidige normen. 
Voor het inwendige gedeelte van de etalage lag 
een oplossing niet d irect voor de hand. De nog 
aanwezige delen konden worden gerestaureerd, 
maar op basis van de bestaande gegevens was 
het onmogelijk het precieze u itzicht van de 
afsluitende deuren te bepalen. Alleen de afme
tingen ervan kunnen aan de hand van de terug
gevonden sporen met vrij grote zekerheid 
worden vastgesteld. Dqarom is geopteerd voor 
een nieuwe en discrete compositie die rekening 
houdt met de afmetingen, de materialen en het 
algemene ontwerp van de etalage. 
Het laterale paneel ten slotte is helemaal in  de 
oorspronkelijke vorm vernieuwd. 
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Woordenlijst 
Spinthout 

nieuw gevormd deel van de stam 
gelegen tussen de schors en het ,Inramen 

(hardhout), bijzonder opvallend 
bij loofbomen. 

Eindhout 
stuk hout dat zo geplaatst is dat de vezels 
in dezelfde positie zitten als in de stam. 

Ruw bewerken 
een stuk hout ontdoen ·van alle 

uitsteeksels; in afgeleide betekenis 
alle slechte delen van een stuk 

hout verwijderen. 

Kanalen of vaten 
voeren het sap van de wortels naar 

de takken van de boom en geven het hout 
zijn lineaire vorm. 

Vulstof 
materiaal toegevoegd aan pleister of verf 

om stevigheid Le geven of voor een 
bijkomend effect zoals binding, kleur, enz. 

Mes 
metalen onderdeel op maat vervaardigd 

voor het maken van houten lijstwerk 

Spanjolet 
traditioneel mechanisme voor het sluiten 

van een raam. 

Epoxy 
epoxyhars : chemische componenten die 

door hun reactie met verschillende 
producten aan de ondergrond waarop ze 
zijn aangebracht een grotere weerstand 

geven tegen aftakeling. 

Kromtrekken 
vervorming van een stuk hout, afwijking 

ten opzichte van de beginpositie . 

Rondhout 
gekapt hout nog bedekt. met schors .  

Knoest 
fout in het hout veroorzaakt door een ver

vorming tijdens de groei. 

Adviezen en informatie 

Waar kunt u terecht voor administratieve en 
technische informatie ? 

Voor al le gebouwen 

Gemeentebestuur - Dienst Stedenbouw 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Dienst Huisvesting 
Vooruitgangstraat 80 bus 1 - 1 030 Brussel 
Tel .  02/51 2.86. 1 9  

Stadswinkel, Dienst Renovatie 
Sint-Goriksplein 24 - 1 000 Brussel 
Tel .  02/51 2.86. 1 9  

Voor beschermde gebouwen, 
opgenomen op een bewaringslijst : 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Dienst Monumenten en 
Landschappen 
Vooruitgangstraat 80 bus 1 - 1 030 Brussel 
Tel .  02/5204.21 . 1 1  

Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen 
Brugmanlaan 52-54 - 1 060 Brussel 

Voor technisch advies 

inzake restauratie 
K IK _. Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium 
Jubelpark 1 - 1 000 Brussel 
Tel .  02/739.67. 1 1  
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De verzamel ing Kunst in de Straat 

Sgraffi t i  i n  Brnssel 

H out en metaal in de Brusselse Gevel 

uitgegeven door 

de Koning Boudewijnstichting 
met de steun van de Nationale Loterij 

De onderhoudsboekjes 

De gevel 

Sgraffiti 

Hout 

Metaal 

te verschijnen 

Glas 

Pa rem ent (muurbekled i ng) 

Pleister 

Decors 

uitgegeven door 

de Koning Boudewijnstichting 
met de steun van de Nationale Loterij 

het Brussels Hoofdstedel i jk Gewest 
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